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	Синтетические  волокна:   лавсан,   нитрон   и   капрон
 Синтетические каучуки: классификация, свойства, применение
	
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9078429717123553368&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%3A%20%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%BD%2C%20%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B8%3A%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588518155102753-365232388203787762900125-production-app-host-vla-web-yp-205&redircnt=1588518717.1 


	Учебник §22 с.168-173
Цель: Систематизировать знания синтетических волокнах и синтетических каучуках, их применении
Волокна – природные или искусственные высокомолекулярные вещества, отличающиеся от других полимеров более высокой степенью упорядоченности молекул и, как следствие, особыми физическими свойствами, позволяющими использовать их для получения нитей. [image: https://lh6.googleusercontent.com/-CUAijZHijs0/VXsp9XnE3TI/AAAAAAAAJgs/k43PU4HyGJU/w853-h479-no/%25D0%25B2%25D1%258B77.jpg]
ЛАВСАН
Лавсан (полиэтилентерефталат) - представитель полиэфиров:
[image: https://www.sites.google.com/site/himulacom/_/rsrc/1315460516606/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no63-sinteticeskie-volokna-kapron-lavsan/u54_11.gif] 
Получают реакцией поликонденсации терефталевой кислоты и этиленгликоля:
HOOC-C6H4-COOH + HO-CH2CH2-OH + HOOC-C6H4-COOH + … →
→ HOOC-C6H4-CO – O-CH2CH2-O – OC-C6H4-CO – … + nH2O
                             полимер-смола 
В общем виде: 
n HOOC-C6H4-COOH + n HO-CH2CH2-OH →  
   →  HO-(-CO-C6H4-CO-O-CH2CH2-O-)n-H + (n-1) H2O
Полимер пропускают через фильеры – макромолекулы вытягиваются, усиливается их ориентация:
[image: https://www.sites.google.com/site/himulacom/_/rsrc/1315460516606/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no63-sinteticeskie-volokna-kapron-lavsan/3Polymery132.jpg]
КАПРОН 
Капрон [-NH-(CH2)5-CO-]n – представитель полиамидов.
В промышленности его получают путем полимеризации производного 
ε-аминокапроновой кислоты – капролактама. 
[image: https://www.sites.google.com/site/himulacom/_/rsrc/1315460516606/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no63-sinteticeskie-volokna-kapron-lavsan/n432.gif]
H2N-(CH2)5-CO-OH + H2N-(CH2)5-CO-OH + H2N-(CH2)5-CO-OH →
ε-аминокапроновая кислота
→ H2N-(CH2)5-CO-OH + H2N-(CH2)5-CO- … + nH2O
Процесс ведется в присутствии воды, играющей роль активатора, при температуре 240-270° С и давлении 15-20 кгс/см2 в атмосфере азота.
Достоинства:
1.Благодаря сильному межмолекулярному взаимодействию, обусловленному водородными связями между группами –CO-NH-, полиамиды представляют собой труднорастворимые высокоплавкие полимеры с температурой плавления 180-250°С. 
2.Устойчивость к истиранию и деформации
3.Не впитывает влагу, поэтому не теряет прочности во влажном состоянии
4.Термоплатичен
Недостатки:
1.     Малоустойчив к действию кислот
2.     Малая теплостойкость тканей (нельзя гладить горячим утюгом)
Синтетические каучуки.
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